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1. Specifikace vyrobku

K testovani byly pfedlozeny nasledujici zkudebni vzorky:

¢. ).: 353301682/2020
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Evidenéni &islo vzorku ITC Nazev vyrobku
Specifikace materialu

353301682/01 Ochranny odév

Typ: MAD

zakladni material:

bila netkana textilie, 100% polypropylen

Vyobrazeni vyrobku:

Ochranny odév
Typ: MAD
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2. Shoda vlastnosti posuzovaného vyrobku s uréenymi predpisy

21 Urcené predpisy

Cislo normy Nazev normy

EN 14126:2003 |Ochranné odévy — VSeobecné pozadavky a metody zkouseni ochrannych
odévu proti infek&nim agens

2.2 Misto provedeni zkousek

Zkousky byly provedeny v nasledujici zkusebni laboratofi:
- Textilni zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika

2.3  ZkuSebni metody

Parametr Zkusebni metoda, podminky zkousek
EN 14126:2003

EN ISO 22612

Podminky zkousky:

Pouzita bakterie: Bacillus subtilis — CCM 4624
Mastek: CM3 koltex Color (velikost ¢asti 7,3 um)
Koncentrace spor: 1,1.10° CFU/g mastku

Vibracni ¢as: 30 min

Odolnost proti bakteridlni penetraci | Vibracni frekvence: 20 800 kmiti/min

za sucha Pocet zkusebnich vzorku: 10

Kontrolni vzorky: 2

Agar: TGE

Inkubacni doba: 24 hodin

Inkubacni teplota: 35 °C

Vysledek:

aritmeticky pramér po 10 platnych vysledku pocitani kolonii
logaritmus CFU

EN ISO 22610

Podminky zkou$ky:

Pouzita bakterie: Staphylococcus aureus — CCM 4223
Koncentrace testovaci suspenze: 1,8.1 0* CFU/mI
Teplota zkuSebniho prostfedi: (25 = 2) °C

Relativni vihkost: (40 £ 5) %

Nosny material: Schuett-Biotec — HDPE kryci folie a PU/PE nosna folie
Agar: Zivy agar

Odolnost proti bakterialni penetraci | pocet zkusebnich vzorki: 5

Zza mokra Inkubacni doba: 48 hodin

Inkubacni teplota: 36 °C

Velikost nosného materialu: (25 x 25) cm

Velikost zkusebniho vzorku: & 25 em

Velikost Petriho misky: & 14 cm

Vzdalenost od povrchu agaru k okraji Petriho misky: (3 £ 0,2) mm
Vysledek:

Pocet kolonii na kazdé misce

Index Ig
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2.4 Vysledky zkousek

Vysledky a podminky zkouSek vybranych testovanych viastnosti jsou popsany v nasledujicim do-
kumentu:

- Protokol o zkou$kach & AZL 20/ 0499 vydany v Textilnim zkuSebnim ustavu, s.p., Brno, Ceska
republika dne 2020-05-14.

Tabulka I: Vysledky zkousek a posouzeni vyrobku: Ochranny odév, typ: MAD

p Jednotka Vysledek méreni Pozadavek
arametr ;
a hodnoceni
Odolnost proti bakterialni penetraci vyhovuje
za sucha EN 14126,
Prameér CFU Cl. 4.1.4.4, tabulka 4
e 442 min. tiida 1
Log CFU
2.6 Tfida1: 2 <log CFU <3
Klasifikace Trida 1
Odolnost proti bakterialni penetraci vyhovuje EN 14126,
za mokra ¢l. 4.1.4.2, tabulka 2
Is promér - 32 min. tfida 1
Klasifikace TFida 3 Trida 3: 30 < t <45 %)

*) Ig primer 3,2 odpovida prinikové dobé t = 45 minut

3. Zaver

Testované vzorky Ochranného odévu, typ: MAD spliuji poZzadavky specifikované v nasledujicim doku-
mentu, a to z hlediska v8ech vy$e uvedenych testovanych parametru:

EN 14126:2003 Ochranneé odévy — VSeobecné pozadavky a metody zkouseni ochrannych
odévu proti infekénim agens
4. Seznam podkladu

- Protokol o zkouskach ¢&. AZL 20/ 0499 vydany v Textilnim zku$ebnim Ustavu, s.p., Brno, Ceska
republika dne 2020-05-14



